Для всех преобразователей существуют следующие общие правила примения:

1. Преобразователи пригодны лишь при  наличии ржавчины. Для окалины они не пригодны.

2. Наличие слоя ржавчины толщиной более 100 мкм ухудшает качество обработки и не дает гарантии по прочности сцепления краски с основой.

3. Общим недостатком преобразователей при их нанесении является неизбежность их избыта или недостатка вследствие не5равномерности слоя ржавчины.

4. Преобразователи ни в коем случае нельзя рекомендовать взамен полной очистки поверхности  и можно применять лишь в тех случаях, когда нет другого выхода.

5. Раствором покрытие производят кистью или многократным погружением до тех пор, пока с поверхности не исчезнет ржавый налет и она не покроется белой пленкой. Нанесение преобразователя допускается производить по недосушенной поверхности. Белому нелету фосфорнокислых солей дают высохнуть, после чего  производят окраску. Допускается промывка поверхностей между обработками.
